Recubrimiento de proteccion

para bombas de achique

General

La proteccion adicional anticorrosiva de Sulzer proporciona a las
piezas en fundicion de la bomba una excelente resistencia contra
la corrosion en instalaciones subterraneas y sumergidas en agua.
Este revestimiento estéd compuesto por una proteccion de doble
capa con buena adhesion al acero, aluminio, zinc y acero a prueba
de acido. Ademas ofrece una eficaz resistencia a la abrasion y los
productos quimicos.

El recubrimiento es totalmente inerte, no toxico y no libera ninguna
sustancia al agua o al aire.

Procedimiento
La aplicacion del revestimiento anticorrosivo opcional se realiza en
tres fases:

1. Procedimiento de limpieza para preparar la superficie y pemitir la
6ptima aplicacion de la pintura.
Las piezas se sumergen en dos bafios a 60-65° con agentes

desengrasantes y aditivos anticorrosivos.

2. Primera capa de pintura epoxi de dos componentes (Teknoplast
HS 150 y endurecedor Teknoplast).

3. Segunda capa extra de pintura epoxi de dos componentes.

El espesor total minimo del recubrimiento es de 270 micras (um).
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Este documento no constituye ni proporciona ningun tipo de garantia. Contacte con nosotros si desea informacion sobre las garantias de nuestros productos.
Las instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la informacién contenida en este documento esté sujeta a cambios sin previo aviso.



